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KARTA PRODUKTU

LAMOWKA B-389
Zastosowanie '@‘

Powtoka - PCV 100%
Nosnik - PES 100%
Masa powierzchniowa [g/m2] 400 £ 50
Grubos$¢ [mm] 0,55 + 0,05
Sita zrywajgca [daN/5cm] Metoda 2 wzdtuz / wszerz 40/15
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: wzdtuz / wszerz 2/2
[daN]
Przyczepnos¢ powtoki - wzdtuz / wszerz [daN/5cm] 1,5/1,5
Standardowa szerokos$¢ [cm] 145
Standardowy nawdj w rolce [m] 50
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KARTA PRODUKTU

LAMOWKA B-389
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