.l®

508!

)

[~
U KS

SGS 0:5.
PRODUCT'S CARD
MEDITAP B-365
~
Usage ﬂf Q
J
Coating - PVC 100%
Backing - PES 100%
Weight [g/m2] 550 + 50
Thickness [mm)] 0,9+0,2
Tensile strength [daN/5cm] Method 2 along / 535/ 15
across
Adhesion of the coating - along / across [daN/5cm] >2/22
Abrasion resistance (Martindale Method) [cycles] > 30 000
Przepis konserwacji materiatow powlekanych PCW

Attention

Flame retardancy

roztworze do 20 000ppm) lub alkohol izopropylowy
(max stezenie 70 %). Przed uzyciem Srodka innego

wybielajgcych, sSrodkdéw zawierajgcych benzyny i
oleje, rozpuszczalniki, rysujgcych powierzchnie oraz

Gwarancji nie podlegaja: trwate przebarwienia
powstate wskutek kontaktu z odziezg zawierajgca
aktywne, migrujgce barwniki (np. jeans, zamsz itp.),
$lady z dtugopisu, tuszu, mazakow itp. zawierajgce
aktywne barwniki, uszkodzenia mechaniczne oraz
wywotane przez wysokg temperature, ptyny zrace,

Codzienne zabrudzenia czysci¢ powierzchniowo
stosujac tagodny detergent, najlepiej roztwor
szarego mydta. Miejscowe, silniejsze zabrudzenia
czysci¢ stosujgc 25% roztwor alkoholu etylowego.
Dezynfekcja przy pomocy ogélnodostepnych
Srodkow zawierajgcych: aktywny chlor
(dichloroizocyjanuran sodu, max. stezenie 10000
ppm) lub aktywny chlor (dwutlenek chloru w

niz tagodny detergent trzeba sprawdzi¢ efekt w
niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie
wykonac bardzo ostroznie.

Nie stosowac (pod rygorem utraty gwarancji):
Woskow, silnych detergentéw, srodkéw

Srodkéw do czyszczenia skéry naturalne;j.

ogien lub niewtasciwg pielegnacje.
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PRODUCT'S CARD

MEDITAP B-365

Phtalates free

REACH OEKO-TEX Attestation of the Polish
Institute of Hygiene

Resistant to scratches Waterproof
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